





Detail Luftdichtheit

Anschluss an Dachflachenfenster

bei Zwischensparrenddmmungen
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Dampfbremse

AIRSTOP DIVA Dampfbremse
AIRSTOP SD18 Dampfbremse
FH FORTE Vliesdampfbremse

Klebeband

AIRSTOP KB Klebeband
AIRSTOP FLEX Klebeband
AIRSTOP ELASTO Klebeband
AIRSTOP SOLO Klebeband

Dampfbremse

AIRSTOP SD18 Dampfbremse
AIRSTOP OKO NATUR Dampfbremse
FH FORTE Vliesdampfbremse

(oder: fixe Manschette des Fensters)

Dichtmasse
AIRSTOP SPRINT Dichtmasse

Kastenausbildung
Holzwerkstoffplatte



Detail Luftdichtheit
Umlaufende Luftdichtheitsschicht

bei Aufdachdammungen

Dampfbremse
OMEGA SD10 Dampfbremse

Sparren

Pfette

Klebeband
AIRSTOP FLEX Klebeband
AIRSTOP PLASTO Band

Dampfbremse Ringanker
witterungsbesténdig und reiBfest

Ringanker

Innenputz

Mauerwerk
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Detail Luftdichtheit

Sanierung Dachschrage von auBBen

Verlegung der Dampfbremse liber Sparren mit Aufdoppelung

0 Lattung mit Innenverkleidung
z.B. GKB, GKF Platte

@ Dampfbremse
FH FORTE Vliesdampfbremse
AIRSTOP DIVA Dampfbremse

@ Kartonstreifen oder diinne
Holzlatten

O Sparren

e Aufdopplung Sparren

Q Dachbahn
OMEGA MONO 230 Dachbahn

@ Nageldichtband
unter Konterlatte
OMEGA NDB Nageldichtband ESK/DSK

e E Nageldichtband

Q Dacheindeckung auf Lattung
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Detail Luftdichtheit

Sanierung Dachschrage von auBBen

Verlegung der Dampfbremse

@ Lattung mit Innenverkleidung
z.B. GKB, GKF Platte

Dampfbremse

FH FORTE Vliesdampfbremse
‘ I h_d AIRSTOP DIVA Dampfbremse

Holzlatten oder Kartonstreifen

Sparren

Holzweichfaserplatte

Dacheindeckung auf Lattung
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Detail Luftdichtheit

Schwellenabdichtung einer Holzriegelwand

mit auBenseitig verputzter Holzweichfaserplatte

@ Luftdichte Ebene Innen
z.B.0SB Platte

@ Klebeband
Verklebung der PlattenstoBe mit
AIRSTOP KB Klebeband
AIRSTOP SOLO Klebeband

© Klebeband
Verklebung im Schwellenbereich innen
AIRSTOP BB Bitumenkautschukband
OMEGA DB Dichthand
AIRSTOP PLASTO Band

O Andichtung
auf Massivdecke
z.B. Bitumenbahn,
OMEGA BASETOP Estrichbahn

@ Holzriegelwand mit DAmmung
z.B.ISOCELL Zellulose

@ Holzweichfaserplatte
auBen verputzt

@ Schwellenabdichtung AuBen
EPDM Abdichtungsstreifen verklebt mit
OMEGA FROZEN Klebepaste
AIRSTOP VBB Vlies- Bitumenkautschukband
AIRSTOP PLASTO Band
OMEGA PoBit Dichtpaste

@ Zusitzliche Abdichtung
Holzweichfaserplatte mit Perimeterdammung
Komprimiertes Fugenband BG1
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Detail Luftdichtheit

Schwellenabdichtung einer Holzriegelwand

Anschluss an die Rohbetondecke

Luftdichte Ebene Innen
Holzwerkstoffplatte, z. B. 0SB

Klebeband
AIRSTOP BB Bitumenkautschukband
OMEGA DB Dichtband

Abdichtung
OMEGA BASETOP Estrichbahn
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Verlegerichtlinien fiir AIRSTOP Dampfbremsen

Die Dampfbremse ist als Luftdichtheitsschicht und Dampfbremsschicht in Wand-, Dach- und Deckenbauteilen

einsetzbar.

Montage auf der Unterkonstruktion

Luftdichte Verklebung

Die luftdichte Verklebung der StoRe, Anschlisse und Durch-
dringungen ist mit dem AIRSTOP Klebesystem vorzunehmen.

Langslattung

Wenn keine Querlattung vorgesehen ist, z.B. wenn eine Holzschalung auf Langs-
latten verlegt werden soll, ist die Dampfbremse parallel zum Sparren oder zur
Konstruktion zu verlegen. Die StoRe muissen hierbei am Konstruktionsholz liegen
und dort auch stoBuberlappend angetackert und mit AIRSTOP Klebebandern
verklebt werden. Vor Einbringung der Einblasdammung mussen die Langslatten
zur mechanischen Entlastung der Verklebungen angebracht werden.
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Mechanisches Befestigen der Dampfbremse

Esistdaraufzuachten, dass nur die glatte Seite mit Klebebandern luftdicht verklebt
werden kann! Die Dampfbremse wird in der Regel quer zur Sparren-, Steher- oder
Tramlage angebracht, die glatte bzw. bedruckte Seite zum Verarbeiter gerichtet.
Die Bahnen mit Tackerklammern ca. 10 cm Uberlappend am Konstruktionsholz
mechanisch befestigen. Bei C-Metall Profilen ist die provisorische Befestigung mit
doppelseitigem Klebeband oder ev. Sprihkontaktkleber maglich.

Querlattung/Sparschalung

Vor Einbringung der Einblasdammung werden die Querlatten im Achsabstand <
40 cm raumseitig angebracht. Um die Klebestellen zusatzlich zu entlasten sollte
die Lattung direkt auf der StoBverbindung positioniert werden! Anschlussverkle-
bungen und druckbelastete Klebestellen sind mechanisch zu entlasten. Die Folie
ist spannungsfrei zu verlegen.

Weitere Details finden sie unter www.isocell.com



Verlegerichtlinien fiir AIRSTOP Klebebander

ReiBfeste Systemklebebander mit Reinacrylat-Klebstoff

UV Stabilitat

Temperaturbestandigkeit

Klebekraft

Uberputzbarkeit

Verklebetechnik

Verklebung bei sehr

tiefen Temperaturen

Untergriinde

Verklebungszeit

Entfernung
des Klebebandes

Lagerung

Lagerfahigkeit

Entsorgung

Garantie

max. 2 Monate; bei hoherer Anforderung bitte das OMEGA UVKB Fassadenband oder das
AIRSTOP ULTRA Klebeband verwenden.

-40°Chbis +100°C

AIRSTOP Klebebander tibernehmen die Funktion der luft- und winddichten Abdichtung
und nicht die einer kraftschlissigen Verbindung. Dampfbremsen und andere Folien sind
immer mit Klammern, Latten 0.a. (mechanisch) zu sichern.

AIRSTOP Klebebander sind nicht Uberputz- oder iberstreichbar. Fur diesen Anwendungs-
fall verwenden sie bitte das AIRSTOP FLEX Klebeband.

Bei der Montage des Klebebandes ist das Band vollflachig mit dem Untergrund zu
verkleben. Je hoher der Anpressdruck, desto besser die Haftung (Anpressroller / Anpress-
rakel). Uberkleben des Klebebandes durch sich selbst bzw. kreuzweise Verklebung ist
problemlos moglich. Es ist darauf zu achten, das Klebeband im Eckbereich vollstandig und
spannungsfrei zu verlegen. Flr verputzte Oberflachen oder sehr raues Holz empfehlen wir
AIRSTOP SPRINT Dichtmasse oder AIRSTOP DIMAROLL. Die zu verarbeitenden Materialien
mussen staub und fettfrei sein, die Untergriinde dartiber hinaus trocken und tragfahig. Im
Zweifelsfalle empfehlen wir die Vorbehandlung des Untergrunds (UNI Primer oder

BUBI LF Haftprimer.)

AIRSTOP Klebebander sind fiir die Verklebung ab ca. -5 °C geeignet. Beachten Sie bitte,
dass bei tieferen Temperaturen selbst bei geringen Temperaturanderungen Oberflachen-
kondensat entstehen kann. Dieses wirkt wie eine Trennschicht und vermindert die
Haftung.

Holz, Holzwerkstoffplatten (OSB, MDF, 3S-Platten..), Ziegel, Kunststoffe (glatte Oberfla-
chen, frei von Silikonen und Wachsen), Metalle frei von Oxyden und Rost, etc.
Beachten Sie die Systemvorschlage It. unserer Preisliste.

Nach dem Anbringen von AIRSTOP Klebebandes ,findet ein so genannter Vernetzungs-
prozess” statt. Dieser dauert je nach Temperatur ca. 6 - 24 Stunden. Erst dann ist die volle
Haftung erreicht.

Mit einem Haarfohn das Klebeband leicht anwarmen und langsam am Klebeband ziehen.
Die letzten Kleberreste mit AIRSTOP ADC Klebstoffreiniger ablosen. Achtung, bei empfind-
lichen Untergriinden nicht zu lange auf einer Stelle reiben. Eventuell 5 - 15 min warten und
nochmals AIRSTOP ADC Klebstoffreiniger aufspriihen und abwischen.

Im verschlossenen Karton kiihl und trocken; Rollen nicht ohne Trennpapier aufeinander
stapeln.

2 Jahre

Trennpapier und Klebeband - Hausmull, Deponie

Der verwendete Acrylatklebstoff beinhaltet keine Zusatze die zu Versprodung der Klebe-
schicht fihren und ist dadurch extrem alterungsbestandig.
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Verarbeitungsrichtlinien AIRSTOP Sprint Dichtmasse

Dauerelastische, selbstklebende Acrylat-Polymerdispersion

Farbe

Temperaturbestandigkeit

Klebekraft

Verklebetechnik

Verklebung bei sehr tiefen
Temperaturen

Verklebungszeit

Entfernung der Dichtmasse

Lagerung
Lagerfahigkeit
Entsorgung
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beige

-30°Cbis +60°C

AIRSTOP SPRINT Dichtmasse tbernimmt die Funktion der Abdichtung, nicht die einer
kraftschlissigen Verbindung. Dampfbremsen und andere Folien sind immer mit Klammern,
Latten 0.4. (mechanisch) zu sichern.

Je nach Unebenheit des Untergrundes als 4 - 8 mm Raupe auf die trockene, staub- und
fettfreie Klebeflache der Dampfbremse/-sperre oder den Bauwerkstoff llickenlos auftragen.
AnschlieBend wird die Folie mit Entlastungsschlaufe zur Zugentlastung gefligt und durch
leichtes Andriicken (Raupe nicht flach driicken, soll > 1 mm dick erhalten bleiben) fixiert.
Den Klebstoff vor der Austrocknung nicht auf Zug belasten.

Der Bauwerkstoff muss eine ausreichende Saugfahigkeit besitzen, um die Durchhartung
und damit die Funktion der Klebedichtmasse zu gewahrleisten. Sind erhohte Material-
feuchtigkeiten der Bauwerkstoffe vor der Durchhartung der Klebstoffe gegeben, sind im
Einzelfall geeignete Materialvorbereitungen (z.B. Erwarmen, Vortrocknen der Klebeflache/
des Klebstoffs) zu treffen. Im Innenbereich fir ausreichende Liftung sorgen, damit keine
verstarkte Kondensatbildung die Durchhartung des Klebstoffes behindert.

Zur Verklebung auf nicht saugenden Untergriinden wie Betontrager, Blechverkleidungen,
Keramikfliesen oder Materialien mit erhohter Materialfeuchtigkeit muss im zweiseitigen
Kontaktklebeverfahren gearbeitet werden. Hierbei erfolgt der Auftrag der Dichtmasse auf
den jeweiligen Bauwerkstoff und die Folie. Nach bedingter Antrocknung (16-20 h) wird die
Folie im Kontaktklebeverfahren gefligt. Die jeweils angetrockneten Dichtmassen werden
gegeneinander gedrickt. Wir weisen darauf hin, dass bei Verwendung von dampfdiffusions-
offenen Folien ebenfalls der Bauwerkstoff vorgenannte Parameter erfiillen muss.

Durch die selbstklebend-elastische Eigenschaft des Klebstoffs lassen sich geloste Verbin-
dungen wieder fligen.

Bei Verklebungen im AuBBenbereich muss daflir Sorge getragen werden, dass eine intensive
Feuchtebelastung durch z.B. Dauerregen, abflieBende Feuchtigkeit ausgeschlossen ist.
Standig erhohte Luftfeuchtigkeit, z.B. Schwimmbad oder andere Nasszellenbereiche,

ist nicht zulassig. Ebenso sind geeignete MaBnahmen vorzusehen, die den Einfluss von
Dauerfeuchtigkeit auch auf die ausgehartete Klebedichtmasse ausschlieBen.

Moglichst trockene und staubfreie Materialoberflachen sind die Voraussetzung flir eine
optimale Verklebung auf den Bauwerkstoffen.

Verarbeitungstemperatur: -5 °C bis +35°C

die Aushartung dauert 2 Tage (abhangig von der Saugfahigkeit der zu verklebenden
Materialien)

nass: mit Wasser reinigen; ausreagiert: ein mit Klebstoffreiniger getranktes Tuch auflegen
und einwirken lassen. Danach kann die Dichtmasse weggewischt werden.

bei +15 °C bis +25 °C, trocken, keine direkte Sonne

12 Monate, im ungeoffneten Originalgebinde

Darf nicht mit Hausmuill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



Verarbeitungsrichtlinien Rohrmannschetten

-
Die Manschette wird nach Abziehen der ...raum- oder auBenseitig auf die Die Luftdichtheit zwischen Manschette und
Schutzfolie ... luftdichtende Schicht aufgeklebt. durchdringendem Kabel oder Rohr entsteht
durch die Eigenelastizitat der EPDM-
Manschette

Um eine Rohrdurchfihrung luftdicht abzuschlieBen gentgt es nicht, das Kabel mit einem Klebestreifen abzudichten. Der
Durchbruch gehort luftdicht verschlossen. Denn schon durch ein kleines Loch in der Dampfbremse kénnen enorme Mengen
an Kondensat durch Konvektion in die Konstruktion eindringen. Um dies zu verhindern, empfehlen wir unsere AIRSTOP Rohr-
manschetten.

Die Qualitat der Luftdichtheit priifen!

Warum soll ich eine luftdichtheitspriifung machen?

Die Blower-Door-Luftdichtheitsprifung sollte bei allen Gebauden durchgefiihrt \
werden, da sie wichtige Aufschllisse Uber die Bauqualitat gibt. Bei gut gedammten /
Hausern geht bis zu 60 % der Energie durch Fugen und Ritzen in der Gebaude- f

¢ 50Pa

hulle verloren. Neben Kalte und Hitze dringt auch Larm durch diese sogenannten

Leckagen. Zudem wird Zugluft als sehr unangenehm empfunden. Sehr oft fiihren

diese unfreiwilligen Locher in der AuBenhaut auch zu Schimmelbildung und — — Unterdruck ‘
Bauschéaden. Einige Wohnbauforderstellen schreiben eine Messung vor. rlg-r

Wann soll die Luftdichtheitspriifung erfolgen?

Es werden zwei Messzeitpunkte unterschieden:

Bauphasenmessung /

So frih wie moglich im Bauablauf sollte die Bauphasenmessung durchgefuihrt

werden. Auf diese Weise konnen ohne groRen Aufwand die Undichtheiten gefunden

und behoben werden. i 50 P[] gL
— Uberdruck ‘

Abschlussmessung (Nutzungszustand)

Nach Behebung eventueller Mangel und Fertigstellung des Gebaudes, erfolgt die I /W

Abschlussmessung im Nutzungszustand. Fir die Vorlage bei Forderstellen oder r —

Behorden wird meist die Abschlussmessung gefordert.
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ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraf3e 9

5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+4610-13025 01
info@isocell.se

Engagement, das begeistert.

ISOCELL Schweiz AG
BahnhofstraBe 6
9201 Gossau SG
+41719400672
office@isocell.ch

ISOCELL Werk Belgié
AuBenborner Weg 1
4770 Amel

+32 80444199
office@isocell.be

0212026
w
a

ISOCELL France

170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33298421100
contact@isocell-france.fr

www.isocell.com



