














DEPHASAGE
= une notion de physique
et de technique de construction.
Durée nécessaire a la chaleur
pour passer de ['extérieur a I'interieur,
a travers 'élement de construction.



CHALEUR
t des batiments consomme bien plus
Le rayonnement solaire est a |'otigine de tem-
) en toiture. Mais il ne doit pas faire aussi chaud
isiste & repousser la chaleur jusqu’au moment de
pouvoit ventiler en soirée. On calcule le déphasage pour savoir sic ~ =~ e
avec les éléments de construction prévus.
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Se défouler et jouer peut parfois &tre trés
bruyant. L'isolation phonique dans les
parois séparatives et les planchers évite aux
voisins et a la famille d'étre génés.



Pouvez-vous vous representer
une roche en train de fondre?
Ne faut il pas énormément

d'énergie?! ibres minérales obtenues artificiellement, également appe-

|ées laine minérale. On les distingue par leur matériau de

base. Alots que la laine de verre est essentiellement issue.
de verre recycle comme matiere premlére, la laine minérale
provient de roches (spath, dolemite, diabase). Les matériaux
sont fondus jusqu'a environ 1700 °C avant leur défibrage.

Des nattes sont fabriquées & partir des fibres mélangées

3 des liants comme de la tésine phénolique. Les laines de
verte et minérale sont mises en ceuvre sous forme de hattes.

=




- -
- anl o @ v
o Présente dans toutes les plantes et atbres, elle
est nécessaite a la fabrication de papier. Le
déchiquetage mécanique de papier recyclé permet
d'obtenit un isolant, également appelé cellulose.
La cellulose est donc un isolant naturel. Insufflée
en continu au moyen de machines commandées
par des spécialistes, la cellulose pénatre dans les
* moindres recoins. Dans la cavité, les fibres s'imbri-

‘ quent pour former une natte isolante et compacte "

sur mesure

Un nom de marque de PSE
(mousse rigide de polystyrdne
expansé). Cet isolant synthéti-

que se caractérise par ses billes

de mousse blanches qui forment
les panneaux; lesquels sont

principalement collés en facade.

La matiere premiere est le

pétrole.




QUESTCE ., _
QUUN WATT?

Le watt est 'unité de mesure de la perfor-

mance (dépense d'énergie pour une durée)

Elle tite son nom du scientifique et mgemeur '
écossais James Watt. 1 watt correspond &

la puissance nécessaite pour élever en une

minute 1 grtamme d'eau de 15 °Ca 29,3

°C. Watt est rarement &ctit en entier et

plutdt représenté par la majuscule WW".
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Le son désigne tous les bruits
que nous pouvons entendre. || se propage pat ondes &
travers |'air. L'intensité est indiquée en décibels (dB).
Le son se transforme en bruit lorsqu'il nous perturbe.
Dans une pidce tr8s silencieuse (10 dB), il peut s'agit
d'une conversation normale (40-50 dB). Ou bien, dans
le cas d'une tue trds passante (80 dB), d'un marte-
au-piqueur (100 dB). Le seuil de douleur se situe &
environ 134 dB.

COMPARATIFS [SOLATION PHONIQUE

L'effet de différents remplissages dans un plancher en bois a fait I'objet de tests & lecole de la technique
TGM de Vienne. Le plancher entidrement rempli de cellulose a atteint des valeurs supeneures de 5 dB par
rapport & la laine minérale. La perception du bruit est deux fois moins importante ! Cela s'explique notam-
ment par le fait que la cellulose remplit toujours entidrement une cavité, tandis que la laine minérale laisse

souvent un espace d'air.




QUEST-CE QUE LA”
ead L[]

VALEUR LAMBDA?

La valeur lambda, mesurée en watts, indique la quan-
tité de chaleur pénétrant en une seconde a travers une
couche de matériau d'un metre d'épaisseur lorsque la
différence de température est de 1 degré kelvin. Cette
propriété est appelée conductivité thermique. Son unité

est le W/mK. A titre d'exemple, le cuivte conduit trds
bien la chaleur et a une valeur-). élevée de 400 W/
mK. Les matériaux isolants devant retenir la chaleur

et non la transmettre, la valeur doit &tre faible. La
cellulose affiche une valeur-L trés faible comprise entre
0,039 et 0,040 W/mK.

' QUIEST-CE QUE LA

PROTECTION CONTRE
L'INCENDIE?

Toutes les mesures emp&chant la
naissance d'un feu ou bien sa propaga-
tion pa le feu ou la fumée (protection
préventive contre l'incendie ou préven-
tion des incendies). Toutes les mesures
par le sauvetage des personnes et des
animaux, ainsi que les opérations effi-
caces d'extinction en cas d'incendie sont
permises (protection contte |'incendie).




Qu’est-ce qui est si naturel
dans la cellulose?

La cellulose est un produit issu de la nature — ptincipale composante des plantes et des
arbres, elle permet la stabilisation des parois cellulaites. I s'agit de la liaison organique la
plus répandue. La cellulose est notamment utilisée lots de la fabrication du papier.

Des cellules allongées — les fibres du bois — sont les composantes du bois.

Leurs parois se composent de cellulose, d'hémicellulose et de lignine qui

sert de mastic. Les cellules sont séparées de facon chimique ou mécanique.




On patle de papier exempt de bois lorsque |'on utilise de la cellulose pure pour
sa fabrication. Cette expression préte a équivoque
car la cellulose est extraite du bois par \
désagrégation chimique. On devrait plutét dire exempt de lighine — la substance "\
qui maintient entre elles les fibres de cellulose dans le bois a la fagon d'un mastic et
qui n'est pas présente dans ce cas.




Les matidres fibreuses sont associées a des
matidres de remplissage minérales, des liants
et éventuellement des colorants pour obtenit
une surface fermée.




Les machines & papier utilisent une technologie de pointe avec encore plus d'électronique qu'un avion.
Toutes les matieres premieres sont mélangées avec précision et broyes par fibrillation comme dans une
machine a café, avec comme résultat une forte cohésion dans le papier.

Tamiser, presser, sécher — au cours d'un processus complexe, les com-
posants sont tout d'abord passés & travers un tamis sans fin continu, ce
qui permet le dépot des fibres de papier au fond du tamis. La bande
de papier est ensuite pressée entre des rouleaux avec du feutre pour
éliminer |'eau jusqu'a ce que la teneur en matiere séche du papier soit
comprise entre 40 et 52 pour cent.

La bande de papier est enfin séchée jusqu'a 120 °Csur un
tamis de séchage. La vapeur d'eau dégagée est aspirée par
une gigantesque hotte et, dans certains cas, & nouveau sé-
chée par des hottes de séchage. Au final, I'humidité résidu-
elle du papier n'est plus que de 5 & 6 pour cent. Le papier
peut alors étre enroulé et transformé en papier journal.




Comment ohtient-on
un matériau isolant
a partir d'un jour-
nal?

La fabrication d'isolation cellulosique & partir de journaux nécessite
trés peu d'énergie. Oui, c'est vrai. La cellulose ISOCELL provient de

papler journal propre, trié et recyclé. é
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Le papier est ensuite grossie-
rement défibré et broyé, mé-
langé & des sels minéraux, puis
moulu dans un moulin.




Les sels minéraux assurent une protection
contre les parasites et les moisissures.
La cellulose ISOCELL est imputrescible et
résistante au feu.
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Volci & quoi ressemble de la cellulose
ISOCELL empaquetée.



comment la, c el- La cellulose n'est pas tassée, mais

insufflée directement sur le chantier.

lulose deVient WILE  Oui vous aver bien lu. La cellulose

est insufflée par de grosses machines
doudoune? d'insufflation dans des fissures des

planchers, des parois et de la toiture.
Il s"agit d'un processus continu, donc sans chutes. La cellulose est un matériau par conséquent non seu-
lement respectueux de |'envitonnement, mais aussi patticulierement économique. On ne paye seulement
que ce dont on a vraiment besoin. Une fois insufflé, l'isolant se tient fermement. La mise en ceuvte en
continu garantit une résistance élevée contte les courants d'ait. Tous les types de mouvements d'ait
diminuent en effet la performance d'isolation.

| ISOCELL







C'est aussi simple que cela:

1 Le spécialiste en insufflation vient sur le chantier avec son camion et améne tout ce dont il a besion:
la machine & insuffler et la ouate de cellulose. Le maftre d'ouvrage, le charpentier ou le plaquiste
ont déja tout préparé pour lui au préalable.

2 La machine & insuffler ne quitte pas le camion ol elle est remplie de cellulose.
Le spécialiste met le tuyau d'insufflation en position souhaitée et démarte le travail. La machine
est commandée a distance par télécommande.

3 Les fibres de cellulose s’emmélent dans la construction pout former un tapis d'isolantion sans joint.
Que ce soit pour le sol, plafond ou mut, il s'agit toujours d'un seul et méme produit.
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NE PAS OUBLIER!
Sur WWW.ISOCELLCOM

vous Btes toujours bien informes.
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